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1) 0,20 Ni; 0,20 Sn
2) Zr + Ti gräns maximum 0,20 kan användas för strängpressade produkter, om överenskommelse har träffats mellan
tillverkare och köpare.
3) 0,25 Zr + Ti
4) 0,10-0,60 Mn + Cr
5) 0,10-0,60 Mn + Cr
6) 0,08-0,20 Zr; 0,08-0,25 Zr + Ti
7) 0,20 Zr + Ti
8) Zr + Ti gräns maximum 0,25 kan användas för strängpressade produkter om överenskommelse har träffats mellan
tillverkare och köpare.




